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ABSTRAK 

 

 Hasil pengolahan cacahan plastik PP (Polypropylene) berupa BBM diuji 

secara laboratorium apakah  sesuai dengan spesifikasi BBM yang ditetapkan oleh 

BP MIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) atau 

tidak, itulah salah satu latar belakang alat ini perlu diuji atau tidak. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui spesifikasi BBM (Bahan Bakar Minyak)yang 

dihasilkan dari alat pirolisis ini dan mengetahui kapasitas alat yang telah dibuat. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menguji BBM yang 

dihasilkan dari alat pirolisis dengan lima pengujian yaitu Density, Viskositas, Flash 

Point, SG (Spesifik Grafity) dan API (American Petroleum Institute). Masing 

masing pengujian dengan lima sampel uji sesuai dengan lama waktu pemanasan 

limbah plastik dalam ruang reaktor. Dari hasil pengujian diperoleh nilai Density 

0,7384 gr/cc, SG sebesar 0,7406, API 59,57, Viskositas sebesar 0,8145 cp serta 

Flash Point 200 C. Kesimpulan diperoleh bahwa nilai Density tidak memenuhi 

standar BP MIGAS, nilai Viskositas yang diperoleh dari pengujian sebesar 0,455CP 

dan nilai tersebut sudah memenuhi standar BP MIGAS dan nilai Flash Point yang 

diperoleh dari pengujian sebesar 200C  dengan nilai tersebut sudah memenuhi 

standar BP MIGAS yaitu sebesar 310C. 

 

Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak, Density, Flash Point, Pirolisis, Viskosiitas. 
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ABSTRACT 

 

After this plastic waste processing tool is made, it needs to be in test whether 

the fuel produced from its processing is in accordance with the BBM specification 

set by BP MIGAS or not, that is one of the backgrounds of this tool that needs to be 

in test or not. from the pyrolysis tool with five tests, namely Density, viscosity, flash 

point, SG (specific gravity) and API. Each test with five test Samples according to 

the length of time the plastic waste heats up in the reactor room . From the test 

results obtained a density value of 0,7384  gr/cc, SG of 0,7406, API of 59,57, 

viscosity of 0,8145 cp, flash point of 20⁰C. The conclusion is that the density value 

does not supply the BP MIGAS standard, the viscosity value obtained from the test 

is 0,455 cp and this value supply the BP MIGAS standard and the flash point value 

obtained from the test is 20⁰C with the value already supplying the BP MIGAS 

standard which is 31⁰C. 

 

Keywords: Fuel Oil, Density, Flash Point, Pyrolysis, Viscosity. 
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1. Flowchart 

NO Simbol Nama Deskripsi 

1.  

 

 

Flow Direction Digunakan untuk menghubungkan 

antar simbol (connection). 
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Terminator Untuk memulai (start) atau akhir 

(end) dari sesuatu kegiatan. 
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Processing Simbol yang digunakan untuk 

pemrosesan suatu kegiatan. 
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Input-output Simbol yang menyatakan input 

dan output data. 
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